
序号
NO.

优等品标准值
SUPERIOR 

STANDARD

中心值 

TARGET VALUE

测试值

TESTING VALUE

1 M1±0.010 0.673 0.673

2 M2±2 261.3 261.8

3 M3±4 35.0 35.3

L / / 86

B M4±2.0 4.5 4.8

5 ≤0.40 0.4 0.010

6 ≤1.0 1 0.0

7 M5±0.15 1.43 1.43

8 / / /

9 / / /

10 / / /

11 M6±0.03 0.26 0.26

12 ≤0.06 0.06 0.00

质量评定： 优等品

QUALITY EVALUATION: SUPERIOR QUALITY 

根据国家标准，以上项目实施日均抽查。

According to the national standard GB/T 14190-2008, the above items are subject to daily spot check.

批号 LOT NO.

产品 ITEM SEMI-DULL PET, FIBER BRADE

报告日期 REPORT DATE

FUJIAN BILLION POLYMERIZATION FIBER TECHNOLOGY                   

INDUSTRIAL CO.,LTD

异状切片 /%

IRREGULAR PET /%

二氧化钛含量 /%

TiO CONTENT /%

灰分含量 /%

ASH CONTENT /%

4
色度 

CHROMATICITY

水份 /%

MOISTURE /%

凝聚粒子 /(piece/mg)

CONDENSATION PARTICLE

/(piece/mg)

二甘醇含量 /%

DEG CONTENT /%

铁分 /(mg/kg)

IRON POWDER /(mg/kg)

粉末 /(mg/kg)

POWDER /(mg/kg)

 检测报告 TEST REPORT 

检测项目 PARAMETER

特性黏度 /(Dl/g)

INSTRINSIC VISCOSITY /(Dl/g)
熔点 /℃

MELTING POINT /℃

羟基含量 /(mol/t)

HYDROXY CONTENT /(mol/t)


